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による火災が発生 

火災概要 

 本件火災は、防水剤に使用した薬剤（FRP樹脂と硬化剤を混合させたもの）を作業

現場から持ち帰り、廃棄するため自然乾燥させていたところ、突然発火したものです。 

 

 

 

 

 

 

原因 

 FRP樹脂と硬化剤の重合反応により、バケツ内で蓄熱し温度が上昇したことにより、

バケツ内の収容物に着火し出火したものです。 

※混合させた薬剤内には、収容物（ローラー、刷毛等）を放置しないでください。 

類似火災防止策 

・・・火災が発生した場合は、直ぐに消防（１１９）へ通報してください。・・・ 


